WHITE MATT

np

ODPORNOSC NA

$¢ STOPIEN KRYCIA:
WYDAINOSC: DO
16M?/L PRZY KLASA 1 WG PN-EN (SUCHOSC SZOROWANIE: KLASA
JEDNOKROTNYM 13300 POWIERZCHNIOWA) 1 WG PN-EN 13300
NAKELADANIU

CZAS SCHNIECIA; 2H

CERAMIC STRONG WHITE

DO WEWNATRZ FARBA ODDYCHAJACA

BIALA, MATOWA, HIPOALERGICZNA FARBA DO SCIAN | SUFITOW

biata farba

ceramiczna przeznaczona do wykonywania wysoce dekoracyjnych

Luksusowa, hipoalergiczna, wodorozcienczalna
powtok malarskich na $cianach i sufitach wewnatrz pomieszczen.
Tworzy matowa powtoke. Produkt tworzy powtoki odporne na
zmywanie i szorowanie z uzyciem wiekszosci Srodkéw
czyszczacych oraz dezynfekujacych. Zastosowanie tej farby utatwi
utrzymanie czystosci Scian, wiekszos¢ popularnych zabrudzen
mozna w tatwy sposdb usungé¢ miekka szmatka lub gabkay z
detergentem, co wyeliminuje potrzebe ponownego malowania.
Tworzy powtoke malarskg o podwyzszonej odpornosci na
promieniowanie UV, w tym od lamp bakteriobdjczych.
emitujgcym promieniowanie UV-C — barwa i wyglad powtoki nie

zmieniajg sie po 8-godzinnym naswietlaniu.

ZALETY | WEASCIWOSCI:

e Farba jest tiksotropowa, co oznacza, ze bardzo dobrze sie aplikuje na

podtoza, nie kapie, fatwo sie rozprowadza i optymalnie wysycha,
e Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro,
e Zawiera ceramiczne wypetniacze,
e Woysoka sita krycia — klasa 1,

e Matowe wykonczenie powierzchni niweluje drobne niedoskonatosci

podtoza,
e Doskonata wydajnosé, przyczepnosc do podtoza,
e  Wysoka wydajno$¢ —do 16 m? z 1 litra farby
e  Bez efektu smuzenia,

e Farba jest hipoalergiczna i ekologiczna, posiada atest PZH oraz spetnia

norme VOC,
e  Trwata biel.

INSTRUKACJA STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Powierzchnie niemalowane:

Swieze tynki mineralne mozna malowaé po minimum
4 tygodniach sezonowania. Gfadzie szpachlowe mozna malowac¢
po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczyscic
z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzic¢ szpachléwka. Mate
nierownosci podtoza wyréwnaé gtadzig/szpachlowka, a po
wyschnieciu na ich powierzchni zastosowac grunt Styline Acrylex
Primer

Podtoza chtonne i/lub pylace, w tym tynki gipsowe, powierzchnie
gtadzi/szpachléwek zagruntowac preparatem gruntujgcym Styline
Acrylex Primer. Podtoza mato chtonne zagruntowac Styline Latex
Style Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem nalezy oceni¢ stan podtoza. Powierzchnie z
zabrudzeniami nalezy zmy¢ woda z detergentem, usungé
tuszczace sie, luine fragmenty starej powtoki. Powierzchnie
btyszczace zmatowié, cato$¢ zagruntowac farbg rozcienczong
woda w proporcji 2 czesci objetosciowo farby z 1 czescig czystej,
chtodnej wody i wymieszac

Powierzchnie malowane farbg klejowa lub wapienna:

Farbe wapienng lub klejowg doktadnie usungé. Powierzchnie
oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢
szpachléwka. W przypadku luzno zwigzanego podtoza nalezy go
wzmocnic stosujac preparat gruntujgcy Styline Latex Style Primer.



PRZYGOTOWANIE WYROBU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.
Bezposrednio przed uzyciem cata zawarto$¢ opakowania nalezy
bardzo doktadnie wymieszaé mieszarka/wiertarka
wolnoobrotowa z mieszadtem (koszykowym lub skrzydetkowym)
az do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby
rozcienczy¢ czystg wodg (przy pierwszym malowaniu max. 10%
objetosci, przy drugim max. 5%).

SPOSOB APLIKACJI:

Zaleca sie uzycie watka malarskiego, pedzla typu tawkowiec. Farba
jest przystosowana réwniez do lub natrysku agregatem
hydrodynamicznym. Zalecane parametry natrysku
hydrodynamicznego:

Cisnienie robocze: 100 bar. Dysza: 515 lub
Cisnienie robocze: 150 bar. Dysza: 517

MALOWANIE:

Farbe naktada¢ rownomiernie w 1-2 warstwach. Drugg warstwe
naktada¢ po wyschnieciu pierwszej. W celu uzyskania najlepszych
efektéw dekoracyjnych zaleca sie natozenie 2 warstw farby. W
celu optymalizacji kosztéw malowania zaleca sie uzycie gruntu
Acrylex Primer lub farby gruntujacej Latex Style Primer. Uzycie
gruntu zmniejsza chtonno$¢ podtoza, a takie zuzycie farby na
malowane]j powierzchni. Dla koloréow o stabszej sile krycia (tj.
26tty, czerwony, pomaranczowy i inne oznaczonych w systemie
barwienia) moze wystapi¢ konieczno$¢ natozenia kolejnej
warstwy farby lub uzycia kryjacej farby gruntujacej Styline Latex
Style Primer zabarwionej na kolor zbiezny z docelowym kolorem
powtoki malarskiej.

CZYSZCZENIE NARZEDZI:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakoriczeniu prac.
Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu usuniecia
mozliwie najwiekszej ilosci farby.

DODATKOWE WSKAZOWKI:

e Temperatura powietrza i podioza podczas malowania
i wysychania powinna oscylowa¢ w zakresie od +5°C do +25°C,
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%

¢ Ewentualne zabrudzenia usung¢ niezwtocznie (maksymalnie do
15 minut od momentu zabrudzenia) miekka gabka lub szmatka
z dodatkiem tagodnego detergentu (np. ptynu do mycia naczyn).

¢ Catkowite utwardzenie i uzyskanie podwyzszonej odpornosci na
zmywanie uzyskuje sie po 28 dniach sezonowania.

e Aby unikngé powstawania widocznych stykdw nalezy malowac
w jednym ciggu technologicznym (metodg ,mokre na mokre”)
przy stabilnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych.

¢ Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby podtoze przeznaczone do
malowania byto réwne i staranne przygotowane.

e Swieze tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna
malowa¢ po uptywie minimum 3-4 tygodniowego okresu
sezonowania, a tynki gipsowe minimum po 2 tygodniach
dojrzewania.

¢ Gipsowe lub akrylowe gtadzie szpachlowe mozna malowac po
ich catkowitym wyschnieciu.

* Przed rozpoczeciem prac nalezy wszystkie elementy pozostajace
w zasiegu robdt, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio
ostonic i zabezpieczyé.

e Malowanie sasiadujgcych powierzchni o rdéinej fakturze
zewnetrznej moze powodowac efekt réznych odcieni farby.

e Sufit malowaé od okna w kierunku wnetrza pomieszczenia,
zgodnie z kierunkiem padania s$wiatta, co ogranicza ryzyko
powstawania widocznych smug.

¢ Malowanie kazdego fragmentu nalezy zakoriczy¢ ruchami watka,
pedzla zawsze w tym samym kierunku.

e Stosujac watek do malowania, farbe rozprowadzi¢ ruchami
w pionie, a nastepnie w poziomie, nie dociskajac go do podtoza.
Nie malowac ,,suchym watkiem”.

e Przed rozpoczeciem prac watek powinien by¢ czysty
i suchy. Wilgo¢ pozostata we wtosiu watka po jego myciu moze
spowodowaé niewielkie rozrzedzenie farby, a w konsekwencji
doprowadzic do powstawania smug na pomalowanej
powierzchni.

e Niska temperatura, podwyziszona wilgotnos¢, brak
odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania
farby.

e Po zakonczeniu prac napoczete opakowanie farby nalezy
doktadnie i szczelnie zamkngé, a jego zawarto$¢ wykorzystac
w mozliwie jak najkrétszym okresie czasu.

® Po zakoriczeniu malowania narzedzia i rece nalezy umy¢ biezaca
woda pamietajac, ze po wyschnieciu farby czyszczenie jest
utrudnione. Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementéw
nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka.

* Pomieszczenia zamkniete w czasie malowania po zakorczeniu
prac malarskich nalezy przewietrzy¢.

¢ Kolor wyschnietej powtoki moze rézni¢ sie od koloru wzornika,
co moze wynika¢ z: faktury malowanej powierzchni, grubosci i
iloéci  natozonych  warstw oraz  warunkéw  cieplno-
wilgotnosciowych w trakcie naktadania i wysychania. Przed
przystapieniem do prac zaleca sie wykona¢ malowanie prébne
pod katem zgodnosci koloru powtoki malarskiej
z oczekiwaniami.

e Aby uzyska¢ optymalne walory estetyczne, nalezy wykonac
fragment powierzchni stanowigcy odrebng cato$¢ w jednym
etapie wykonawczym materiatem zamodwionym jednorazowo,
pochodzacym z jednej partii produkcyjnej (patrz data waznosci).

CZYSZCZENIE POWLOKI MALARSKIEJ | USUWANIE PLAM:

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13300:2002, powtoka farby
uzyskuje petng odpornos¢ na zmywanie po 28 dniach od
zakoniczenia prac malarskich.

Ewentualne zabrudzenia usung¢ niezwtocznie (maksymalnie do 15
minut od momentu zabrudzenia) miekka gabka lub szmatka
z dodatkiem tagodnego detergentu (np. ptynu do mycia naczyn).

Sposdb postepowania:

1. Delikatne zdjaé nadmiar zabrudzen i osuszy¢ zachlapane miejsce
za pomoca recznika papierowego lub suchej delikatnej szmatki,
uwazajac aby nie wciera¢ zabrudzen w powtoke farby.

2.Zmy¢ delikatnie plame za pomoca wilgotnej miekkiej gabki lub
szmatki. Jezeli $lad po plamie jest nadal widoczny, czynno$é
powtdrzy¢ z uzyciem detergentu, nastepnie zmy¢ wodg i
osuszy¢.

Przy mocno barwigcych zabrudzeniach, aby nie doprowadzi¢ do
wcierania zabrudzen w powtoke farby zaleca sie czeste ptukanie
gabki lub szmatki.

Nie stosowac agresywnych detergentdw oraz zbyt intensywnego
szorowania, gdyz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia powtoki
farby.

Efekt zmywania oceniaé¢ po catkowitym wyschnieciu zmywanej
powtoki.

WSKAZOWKI BHP:

Unika¢  zanieczyszczenia skéry i oczu. W  przypadku
zanieczyszczenia oczu, przemy¢ natychmiast duzg iloscig biezacej



wody oraz w razie potrzeby zwrécic sie o pomoc lekarska. Podczas
malowania natryskowego zaleca sie zatozy¢ $rodki ochrony
osobistej BHP w tym odpowiedni sprzet do oddychania (maseczke
ochronng). Nie wdycha¢ rozpylonego aerozolu niniejszego
wyrobu. Preparat nalezy przechowywaé
w miejscu niedostepnym dla dzieci, a prace wykonywac bez
udziatu os6b niepowotanych. Produkt nie jest sklasyfikowany jako
niebezpieczny.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT:

Przechowywa¢ w nieuszkodzonych w  nieuszkodzonych
oryginalnie zamknietych opakowaniach w temp. od +5°C do
+25°C. Chroni¢ przed nagrzewaniem i przemrozeniem. Wyréb
przechowywacé w miejscu niedostepnym dla dzieci. W przypadku

uzycia produktu, pozostatg nieuzytg czes¢ farby nalezy szczelnie
zamkna¢ w taki sposéb, aby nie byto dostepu powietrza.

ASPEKTY SRODOWISKOWE:

Farbe pozostatg po procesie malowania nie wolno wylewac¢ do
kanalizacji lub do S$rodowiska, ale przekaza¢ firmom
specjalistycznym do utylizacji. Opakowanie plastikowe nalezy
przeznaczy¢ do recyklingu.

TERMIN WAZNOSCI:

Okres przydatnosci do stosowania wynosi 24 miesigce.

Data waznosci podana na opakowaniu.



DANE TECHNICZNE:

Kolorystyka:

Opakowania:

Stopien potysku:

Stopien krycia:

Odpornos¢ na szorowanie:

Wydajnos¢:

Spoiwo:

Zawartos¢ czesci statych:

Gestosc:

Czas schniecia:

Dokumentacja:

Zawartos¢ LZO:

CERAMIC STRONG WHITE MATT — CZYSTA BIEL DO SUFITOW I SCIAN

BIALY

0L

Okoto 5 [kat 85°]. Farba daje matowe wykoriczenie powierzchni, niwelujace
drobne niedoskonatosci podtoza.

Klasa 1 wedtug normy PN-EN 13300: 2002

Klasa 1 wedtug normy PN-EN 13300: 2002.

Catkowite utwardzenie i uzyskanie podwyzszonej odpornosci na zmywanie uzyskuje sie po 28-dniach sezonowania

Do 16 m?/I przy jednokrotnym malowaniu. Wydajnosé jest bezposrednio zalezna od chfonnosci

podtoza, jego struktury, metody aplikacji, narzedzia malarskiego oraz zastosowanego koloru

Dyspersja akrylowa

53%

ok. 1,3 g/cm?

W temperaturze +23° C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny.

Zaleca sie, aby odstep pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny

Atest Higieniczny PZH

Zgodnie z Roz. Min. Rozwoju Dz.U.2016.1353 (Dyrektywa 2004/42/WE) wyréb zostat zaliczony do Kategorii A/a/FW.
Dopuszczalna warto$¢ LZO (VOC) 30 g/I. Produkt zawiera max 30g/I LZO (VOC)




